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La Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré actuelle a été construite entre 1924 et 1931. Elle remplaçait l’ancienne
Basilique détruite par le feu, le 29 mars 1922. La pierre recouvrant les murs extérieurs provient des carrières
Lacombe & Dallaire et Silver Granite de Saint-Sébastien, en Estrie. Pour les besoins de la construction, l’usine
de taille a été installée sur place, dans la cour du Séminaire. Les travaux de décoration et de finition ont débuté
en 1940 et se sont poursuivis jusque dans les années 1990.

Pendant toutes ces années, de nombreux artisans, sculpteurs et ouvriers ont collaboré de différentes façons à la
réalisation de cette œuvre architecturale. Pour avoir plus de détails sur la construction de la Basilique, le lecteur
devrait consulter le guide « Votre visite au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré » produit par Samuel Baillargeon
C. Ss, R., en vente au Magasin de l’église. Ce guide a constitué une précieuse source de renseignements pour
l’écriture du présent document.

L’inventaire des variétés de pierre de la Basilique a été réalisé pour la façade de l’édifice et dans le vestibule, la nef
centrale, les transepts, le chœur, le déambulatoire et les chapelles. Il n’a pas été complété pour la crypte de la
Basilique.

Pour faciliter le repérage et la description des différentes variétés de pierre utilisées, le document est divisé en
quatre parties, soit :

• Lieux d’observation des variétés sous forme de tableau, qui dirige le lecteur vers un lieu précis dans la
Basilique pour observer une variété;

• Description des variétés, qui fournit des données générales et géologiques sur les variétés de pierre utilisées;
• Inventaire des variétés sous forme de tableau, qui permet de consulter une liste, la plus exhaustive possible,

des variétés de pierre utilisées en fonction de l’emplacement dans la Basilique;
• Planche de photos des variétés de pierre utilisées dans la Basilique;
• Croquis de localisation des lieux d’observation présenté au verso de la couverture du document et qui

facilite le repérage.
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LIEUX D’OBSERVATION DES VARIÉTÉS

Numéro Lieu d’observation Variété 
1 Extérieur, rosace Gris de Stratford 
3 Extérieur, murs Gris de Saint-Sébastien 
6 Extérieur, porte centrale, panneaux commémoratifs Calédonia 
7 Vestibule, plinthes Noir Canadien 
8 Vestibule, murs et colonnes, chapiteaux et bas-relief à 

l'entrée 
Calcaire de Saint-Marc 

9 Vestibule, chapelle du Calvaire, colonnes Rouge Magnaboschi 
9 Vestibule, chapelle du Calvaire, murs, panneaux I-02 - Granit rouge # 2 
9 Vestibule, chapelle du Calvaire, plancher Gris Bardiglio 

10 Vestibule,  chapelle Le Baptistère, colonnes Vert Cipolin 
10 Vestibule, chapelle Le Baptistère, bassin, pied Rouge Incarnat 
10 Vestibule, chapelle Le Baptistère, murs, panneaux Gris Rosé 
11 Nef centrale, colonnes et piliers, chapiteaux, écoinçons, 

corniche 
Calcaire d'Indiana 

17 Transept sud, autel de Saint-François-d'Assise, tombeau Vert des Alpes 
18 Chœur, table de communion, table Brèche Aurore Clair 
19 Chœur, chaire Blanc de Carrare 
20 Chœur, baldaquin, dôme Onyx Blanc de Pakistan 
20 Chœur, baldaquin, dôme Porphyre Rouge d’Égypte 
20 Chœur, tapis central Rouge Alicante (ou Portasanta) 
21 Chœur, bas chœur, plancher Gris Bardiglio Costa 
21 Chœur, bas chœur, plancher Jaune de Sienne pâle 
21 Chœur, bas chœur, plancher Perlato 
21 Chœur, bas chœur, plancher, bandes centrales verticales Rouge de Neuville foncé 
21 Chœur, bas chœur, plancher, losange au centre Noir Belge 
21 Chœur, bas chœur, plancher, panneaux Rouge Alicante 
22 Transept nord, statue miraculeuse, colonne Onyx Italien 
22 Transept nord, statue miraculeuse, piédestal, colonnes Vert Antique de Grèce 
22 Transept nord, Statue miraculeuse, piédestal, 

contremarche 
Breccia Serravezza 

22 Transept nord, statue miraculeuse, piédestal, panneaux Rose du Levant 
23 Transept nord, chapelle de la Grande Relique, colonnes Onyx Pedrara 
23 Transept nord, chapelle de la Grande Relique, triptyque, 

statue de Sainte-Anne, robe 
Rouge Bellantico 

24 Transept nord, autel de Saint-Curé d'Ars, statue, piédestal Rouge Stalatite 
24 Transept nord, autel de Saint-Curé d'Ars, tombeau Onyx Rouge du Maroc 
26 Abside, déambulatoire, plancher - motif de papillons Vert St-Barthélémy 
27 Abside, chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori, autel, 

tombeau 
Onyx Vert du Brésil 

27 Abside, chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori, murs Cordova (Travertone du Texas) 
29 Abside, chapelle de Saint-Patrice, murs Jaune de Vérone 
30 Abside, chapelle de Saint-Joseph, autel, tombeau Granite Rouge de Dolbeau 
30 Abside, chapelle de Saint-Joseph, colonnes Rouge Antique 
30 Abside, chapelle de Saint-Joseph, murs Gris Pâle Argentin 
30 Abside, chapelle de Saint-Joseph, plancher Fleur de Pêcher 
31 Abside, chapelle de Saint-Benoît, 2 crédences Petit Granit Noir Belge 
31 Abside, chapelle de Saint-Benoît, colonnes Jaune de Sienne 
31 Abside, chapelle de Saint-Benoît, murs Botticino 
31 Abside, chapelle de Saint-Benoît, plancher Gris Repen 
32 Abside, sacristie, murs Tyndall 
33 Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle, 

autel, palier 
Rouge Jaspé 

33 Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle, 
murs 

Biegenelle 

33 Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle, 
plancher 

Gris Prateato 

34 Abside, chapelle de Saint-Joachim, corniche Cordova (Cream) 
34 Abside, chapelle de Saint-Joachim, crédence Portoro 
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34 Abside, chapelle de Saint-Joachim, murs Travertine 
35 Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste, colonnes à 

l’entrée 
Rouge des Alpes 

35 Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste, plancher Gris de Missisquoi 
35 Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste, plancher à 

l’entrée 
Rouge Levanto 

36 Abside, chapelle du Saint-Sacrement, cache radiateur, 
devant 

Gris Arni 

36 Abside, chapelle du Saint-Sacrement, palier Vert Saint-Denis 
37 Abside, chapelle de Saint-Gérard, autel, palier Lunel 
37 Abside, chapelle de Saint-Gérard, autel, palier Noir Silvertone 
37 Abside, chapelle de Saint-Gérard, colonnes à l’entrée Vert Forêt 
37 Abside, chapelle de Saint-Gérard, plancher Rouge Royal 
37 Abside, chapelle de Saint-Gérard, plancher Vert Cipolin Versilia 
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Biegenelle

Nom commercial : —
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1945
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle (33), murs

Marbre beige crème.

Blanc de Carrare

Nom commercial : Statuario Carrara, Bianco Carrara
Provenance : Serravezza et Massa, Toscane, Italie
Année d’utilisation : 1925-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, chaire (19), chaire

Calcaire cristallin saccharoïde, formé au Jurassique (205 – 135 Ma) et métamorphisé à la période Néogène (25 –
2 Ma). Il peut être totalement blanc (Statuario), ivoire ou gris. Exploité depuis l’Antiquité, le marbre de Carrare
forme des lentilles dans le « bianco chiaro ordinario ».

Botticino

Nom commercial : Botticino Classico
Provenance : Brescia, Italie
Année d’utilisation : 1947-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Benoît (31), murs

Calcaire beige pâle de la période Jurassique (205 – 135 Ma) contenant des algues sous formes de nodules
blanches et de petites veines brunes.

Breccia Serravezza

Nom commercial : Breccia Serravezza
Provenance : Serravezza, Stazzema et Versilia, Italie
Année d’utilisation : 1925-1929
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, statue miraculeuse (22), piédestal, contremarche

Brèche dont les fragments sont anguleux et allongés avec des teintes allant du blanc, au violet, au rose, au jaune
et au vert. Le ciment reliant les fragments est vert ou pourpre.

Brèche Aurore Clair

Nom commercial : Breccia Aurora Classica
Provenance : Lombardie, Brescia, Italie
Année d’utilisation : 1958-1962
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, table de communion (18), table

Brèche calcaire compacte constituée de zones de couleur claire (blanc, ivoire, jaune) avec des nodules cristallines
ou détritiques.

DESCRIPTION DES VARIÉTÉS
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Calcaire de Saint-Marc

Nom commercial : Idem
Provenance : Saint-Marc-des-Carrières, Québec
Année d’utilisation : 1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule (8), murs et colonnes, chapiteaux et bas-relief à l’entrée

Calcaire gris brunâtre et fossilifère de la Formation de Deschambault (Groupe de Trenton), d’âge Ordovicien
moyen (475 – 450 Ma). La pierre est exploitée à Saint-Marc-des-Carrières depuis le milieu du XIXe siècle.

Calcaire d’Indiana

Nom commercial : Indiana Limestone
Provenance : Stinesville (comté de Monroe) à Bedford (comté de Lawrence), Indiana, États-Unis
Année d’utilisation : 1947-1976
Lieu d’observation à la Basilique : Nef centrale (11) , colonnes et piliers, chapiteaux, écoinçons, corniche

Exploité depuis 1927, le calcaire d’Indiana, d’âge Mississipien (Carbonifère inférieur, 345 - 325 Ma), possède une
texture très uniforme, est de couleur grise ou jaune et contient des crinoïdes, des bryozoaires et des brachiopodes.
Il appartient à une ceinture de roches carbonatées de la Formation de Calcaire de Salem (Salem Limestone).

Calédonia

Nom commercial : Idem
Provenance : Rivière-à-Pierre, Québec
Année d’utilisation : 1976 ?
Lieu d’observation à la Basilique : Extérieur (6), porte centrale, panneaux commémoratifs

Farsundite porphyroïde d’âge Mésoprotérozoïque (1058 Ma). Elle est brun charbon et appartient à la Suite de
Rivière-à-Pierre. Les carrières sont exploitées depuis le début de 1960.

Cordova (Cream)

Nom commercial : Idem, Logan Cream
Provenance : Parc Leander et Cedar situé au nord d’Austin, Texas, États-Unis
Année d’utilisation : 1945-1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joachim (34), corniche

Calcaire, d’âge Crétacé inférieur (136 - 75 Ma), fossilifère, à grains fins et à stratification entrecroisée. Il possède
les mêmes propriétés que la pierre de Caen (France), qui est un calcaire oolithique blanc assez dur.

Cordova (Travertone du Texas)

Nom commercial : Cordova Shell Limestone
Provenance : Parc Leander et Cedar situé au nord d’Austin, Texas, États-Unis
Année d’utilisation : 1947-1954
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori  (27), murs

Le travertone du Texas, d’âge Crétacé (135 – 65 Ma), est un calcaire à fragments grossiers, très fossilifères
contenant plusieurs moules de bivalve Trigonia. Ce calcaire appartient aux formations de Walnut (Walnut Formation)
ou de Calcaire d’Edwards (Edwards Limestone).

Fleur de Pêcher

Nom commercial : Fior di Pesco
Provenance : Serravezza, Toscane, Italie
Année d’utilisation : ? -1962
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Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joseph (30), plancher

Brèche hétérogène faiblement métamorphisée, d’âge Dévonien (395 – 345 Ma), à éléments violets dominants qui
présente une structure zonée.

Granit Rouge de Dolbeau

Nom commercial : Vénus de Milot ?
Provenance : Saint-Ludger-de-Milot, Québec
Année d’utilisation :
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joseph (30), autel, tombeau

Granit alcalin, d’âge Mésoprotérozoïque (988 Ma), rouge brunâtre, à grains variant de fins à moyens. La roche
peut contenir des enclaves centimétriques, gris noirâtre. Ces enclaves sont arrondies ou étirées et leurs contours
peuvent être diffus.

Gris Arni

Nom commercial : Bianco Arni
Provenance : Serravezza, Toscane, Italie
Année d’utilisation : 1947-1951
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle du Saint-Sacrement (36), cache radiateur, devant

Marbre saccharoïde, gris formé probablement au Jurassique (205 – 135 Ma) et métamorphisé à la période Néogène
(25 – 2 Ma).

Gris Bardiglio ou Gris Bardiglio Costa

Nom commercial : Bardiglio, Bardiglio Ani Costa, Bardiglio Costa, Bleu Turquin
Provenance : Serravezza et Stazzema, Toscane, Italie
Année d’utilisation : 1959-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule, chapelle du Calvaire (9), plancher

Marbre saccharoïde gris foncé à noir, à grains variant de fins à moyens, intercalé dans le Marbre de Carrare. Il a
été formé au Jurassique (205 – 135 Ma) et métamorphisé à la période Néogène (25 – 2 Ma). La couleur foncée est
due à la présence de graphite. Lorsque ce marbre est de ton très clair, il est appelé Bardiglietto.

Gris de Missisquoi

Nom commercial : Missisquoi Gris
Provenance : Saint-Armand, Québec
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste (35), plancher

Exploité de 1905 à 1962 dans le secteur de Saint-Armand (anciennement Philipsburg) en Montérégie, ce calcaire
d’âge Ordovicien (495 – 440 Ma) possède une teinte qui varie du gris très clair blanchâtre au gris moyen, parfois
teinté de vert ou de rose de la Formation de Strites Pond.

Gris de Saint-Sébastien

Nom commercial : Gris de Saint-Sébastien
Provenance : Saint-Sébastien et de Saint-Samuel, Québec
Année d’utilisation : 1924-1958
Lieu d’observation à la Basilique : Extérieur (3), murs

Granodiorite du Mont Sainte-Cécile, d’âge Dévonien (415 – 355 Ma), gris clair, avec une légère teinte rose, à
grains variant de fins à moyens. La pierre est exploitée depuis 1920.
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Gris de Stratford

Nom commercial : Écorce de Bouleau
Provenance : Saint-Gérard, Québec
Année d’utilisation : 1928
Lieu d’observation à la Basilique : Extérieur (1), rosace

Granite, d’âge Dévonien (415 – 355 Ma), de couleur gris très clair, à grains moyens. La pierre est exploitée
depuis 1928.

Gris Pâle Argentin

Nom commercial : —
Provenance : Brésil
Année d’utilisation : —
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joseph (30), murs

Marbre gris pâle contenant des veines de calcite blanche.

Gris Prateato

Nom commercial : —
Provenance : Brésil
Année d’utilisation : 1945
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle (33), plancher

Marbre gris pâle contenant des veines de calcite blanche.

Gris Repen

Nom commercial : Aurisina
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Benoît (31), plancher

Calcaire fossilifère, d’âge Crétacé (135 – 65 Ma), gris beige, gris brunâtre et crème, contenant des fragments de
rudiste.

Gris Rosé

Nom commercial : Gris Rose de Rivière-à-Pierre
Provenance : Rivière-à-Pierre, Québec
Année d’utilisation : 1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule, chapelle Le Baptistère (10), murs, panneaux

Farsundite porphyroïde de la Suite de Rivière-à-Pierre, de couleur gris rosé, à grains grossiers. Exploitée de 1894
à nos jours, ce granit est d’âge Mésoprotérozoïque (1058 Ma).

Jaune de Sienne ou Jaune de Sienne Broccatello

Nom commercial : Giallo Siena, Broccatello di Siena
Provenance : Sienne, Toscane, Italie
Année d’utilisation : 1925-1959
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Benoît (31), colonnes
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Calcaire cristallin formé au Jurassique (205 – 135 Ma) et métamorphisé à la période Néogène (25 – 2 Ma). Il est
homogène, jaune à jaune blanchâtre, à grains très fins. Le ton peut varier du plus beau jaune uni au jaune clair
légèrement blanchâtre.

Jaune de Vérone

Nom commercial : Sant’Ambrogio  (Verona Yellow Marble), Imperial Yellow
Provenance : Sant’Ambrogio di Valpolicella, Vérone, Italie
Année d’utilisation : 1925-1951
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Patrice (21), murs

Marbre jaune veiné de rouge ocre. Aussi appelé Imperial Yellow.

Lunel

Nom commercial : Idem
Provenance : France
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Gérard (37), autel, palier

Les marbres du Boulonnais sont d’âge Viséen (Carbonifère, 330 Ma). Ce sont des calcaires clairs, généralement
beiges, parfois roses ou violacées, homogènes ou hétérogènes. Le marbre, dit Lunel, est formé uniquement de
débris de fossiles de forme et de taille variées, tels que brachiopodes, algues, foraminifères, céphalopodes,
ostracodes et échinodermes.

Noir Belge

Nom commercial : Idem, Belgium Black
Provenance : Dinant, Theux, Basècles, Namur, Belgique
Année d’utilisation : 1944-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, bas chœur (21), plancher, losange au centre

Calcaires compacts, à grains fins, de teinte noire uniforme. Les marbres noirs belges proviennent de diverses
localités et d’horizons stratigraphiques différents, ils sont connus sous le nom de Noir Belge et ont en commun
leur homogénéité, leur pureté et leur texture microscopique. La plupart sont d’âge Viséen inférieur (Dinant,
Theux, Basècles) ou moyen (Namur) (Carbonifère, 330 Ma).

Noir Canadien

Nom commercial :  Idem, Péribonka, Noir Taillon, Canadian Black
Provenance : Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon et Chutes-du-Diable, Québec
Année d’utilisation : 1944-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule (7), plinthes

Anorthosite de la Suite anorthositique de Lac-Saint-Jean, d’âge Mésoprotérozoïque (1160 – 1140 Ma), à grains
variant de grossiers à pegmatitiques, de couleur noir grisâtre.

Noir Silvertone

Nom commercial :  —
Provenance : Canada
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Gérard (37), autel - palier

Calcaire noir.
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Onyx Blanc du Pakistan

Nom commercial : —
Provenance : —
Année d’utilisation : 1962
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur (20), baldaquin, dôme

Marbre-onyx.

Onyx Italien

Nom commercial : —
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1925-1929
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, statue miraculeuse (22), colonne

Marbre-onyx rosé.

Onyx Pedrara

Nom commercial : Mexican Onyx, Tecali Onyx
Provenance : La Pedrara, Tecali, Mexique
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, chapelle de la Grande Relique (23), 14 colonnes octogonales et
8 circulaires

Marbre-onyx brun jaunâtre ou brun verdâtre.

Onyx Rouge du Maroc

Nom commercial : —
Provenance : Maroc
Année d’utilisation : 1947-1962
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, autel de Saint-Curé d’Ars (24), tombeau

Marbre-onyx rouge.

Onyx Vert du Brésil

Nom commercial : Onyx do Brasil ?
Provenance : Argentine
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori (27), autel, tombeau

Marbre-onyx multicolore.

Perlato

Nom commercial : Perlato Sicilia; Perlato d’Italia
Provenance : Trapani, Sicile, Italie
Année d’utilisation : 1959-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, bas chœur (21), plancher

Calcaire beige, d’âge Crétacé (135 – 65 Ma), contenant des sections transversales ovales ou morceaux brisés
de rudistes.
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Petit Granit Noir Belge

Nom commercial : Idem
Provenance : Belgique
Année d’utilisation : 1944-1951
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Benoît (31), 2 crédences

Calcaire à crinoïdes bleu foncé, à grains grossiers, d’âge Tournaisien (Carbonifère, 340 Ma). La roche que forme
l’accumulation d’éléments fossiles présente certaines analogies avec les granits. Ce calcaire a aussi été appelé
le Marbre de Ligny dans le passé.

Porphyre Rouge d’Égypte

Nom commercial : Imperial Porphyry, Egyptian Red Porhyry, Porfido Rosso Egiziano
Provenance :Gebel Dokhan, Égypte
Année d’utilisation : 1962
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur (20), baldaquin, dôme

Andésite ou dacite porphyrique, à matrice aphanitique rouge pourpre ou rarement noir rougeâtre, contenant des
phénocristaux blancs ou rose pâle.

Portoro

Nom commercial :  Idem, Portor
Provenance : Portovenere, Spezzia, Toscane, Italie
Année d’utilisation : 1925-1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joachim (34), crédence

Calcaire cristallin, noir du Trias supérieur (215 – 200 Ma) sillonné de veines jaunes (sidérite) et blanches ou gris
pâle (calcite).

Rose du Levant

Nom commercial : Rosa Levante
Provenance : Villena, Alicante, Espagne
Année d’utilisation : 1925-1929
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, statue miraculeuse (22), piédestal, panneaux

Marbre dolomitique, d’âge Jurassique (205 – 135 Ma), fossilifère (crinoïde), grossièrement cristallin, rose ou
beige brunâtre.

Rouge Alicante ou Rouge Portasanta

Nom commercial : Rojo Alicante, Alicante Red
Provenance : Valence, Espagne
Année d’utilisation : 1959-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, bas chœur (21), plancher, panneaux

Calcaire cristallin, d’âge Jurassique (205 – 135 Ma), à grains fins, nodulaire à fossilifère, rouge et beige, contenant
des veines blanches ou grises de calcite. La calcite grise est plus ancienne que la calcite blanche.

Rouge Antique

Nom commercial : —
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1945-1951
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Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joseph (30), colonnes

Le véritable Rouge Antique était exploité en Grèce, ensuite en Italie. Il est différent du Rouge Antique exploité en
France.

Rouge Bellantico

Nom commercial : Rosso Bellantico
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, chapelle de la Grande Relique (23), triptyque, statue de Sainte-
Anne, robe

Marbre pourpre avec des veines blanches.

Rouge de Neuville foncé

Nom commercial : Griotte Rouge de Belgique, Rouge demi-foncé de Neuville
Provenance : Neuville, Belgique
Année d’utilisation : 1947-1959
Lieu d’observation à la Basilique : Chœur, bas chœur (21), plancher, bandes centrales verticales

Calcaire cristallin fossilifère à coraux (stromatactis), d’âge Frasnien (Dévonien, 360 Ma) rouge, veiné de calcite
blanche. Il peut être confondu avec le Rouge Royal qui est beaucoup plus clair. Grossens, en parlant des marbres
rouges de Belgique, mentionne ceci : « En Belgique, une classification générale a été appliquée : les marbres
rouges foncés sont dénommés Griotte. Il peut y avoir un passage vers le rouge dit Royal, qui se charge de
fossiles gris qui peuvent donner naissance à des fractions franchement noires (le Byzantin). On passe ensuite
aux marbres Gris. Souvent au nom de Griottes, Royal, Gris, Byzantin, on ajoutait le nom de la carrière, de la
commune où il était exploité … ».

Rouge des Alpes

Nom commercial : Rosso Alpi ?
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste (35), colonnes à l’entrée

Marbre rouge.

Rouge Incarnat

Nom commercial : Incarnat Turquin
Provenance : Saint-Nazaire de Ladarez, Hérault, France
Année d’utilisation : 1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule, Chapelle Le Baptistère (10), bassin, pied

Calcaire récifal, d’âge Dévonien (395 – 345 Ma), rose à rouge avec des taches blanches pouvant être d’anciens
stromatactis recristallisés. La variété Incarnat Turquin est plus riche en taches blanches.

Rouge Jaspé

Nom commercial : Marbre Jaspé, Rouge du Languedoc ?
Provenance : Caunes-Minervois, Aude, France
Année d’utilisation : 1945
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle (33), autel, tombeau

Calcaire, d’âge Dévonien (395 – 345 Ma), rouge à rose avec taches blanches de calcite.
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Rouge Levanto

Nom commercial : Rosso Levanto (Levanto Red)
Provenance : Ligurie, Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Jean, le Baptiste (35), plancher à l’entrée

Serpentinite, d’âge Jurassique (205 – 135 Ma), d’aspect bréchique contenant des veines de calcite blanche. La
teinte rouge est causée par la présence d’hématite.

Rouge Magnaboschi

Nom commercial : Rosso Magnaboschi, Rosso Magnaboschi Fiorito, Rosso Asagio
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule, chapelle du Calvaire (9), colonnes

Calcaire rouge, à grains grossiers.

Rouge Royal

Nom commercial : Idem
Provenance : Haumont, Belgique
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Gérard (37), plancher

Calcaire cristallin, d’âge Frasnien (Dévonien, 360 Ma), rouge contenant des fragments de fossiles et des veines
de calcite blanche. La matrice est de couleur rose à beige. En Belgique, le Rouge dit Royal fait partie d’une
classification de marbre rouge reconnue par les intervenants du domaine de la pierre.

Rouge Stalatite

Nom commercial : Idem, Stallatite Rossa, Stalactite
Provenance : Friuli-Venezia Giulia, Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, autel de Saint-Curé d’Ars (24), statue, piédestal

Marbre rouge orangé.

Travertine

Nom commercial : Travertin, Travertino Romano, Travertino Noce
Provenance : Tivoli, Italie
Année d’utilisation : 1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Joachim (34), murs

Travertin, d’âge Quaternaire (2 – 0 Ma), gris pâle ou presque blanc contenant des cavités allongées parallèles à
la stratification. Plusieurs travertins et onyx calcaire ont été formés par des sources d’eaux minérales.

Tyndall

Nom commercial : Tyndall Limestone
Provenance : Garson, Manitoba, Canada
Année d’utilisation : —
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, sacristie (32), murs
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Calcaire, d’âge Ordovicien supérieur (450 - 435 Ma), gris blanchâtre (calcite) à gris brunâtre (dolomite) appartenant
au Membre de Selkirk de la Formation de Red River.

Vert Antique de Grèce

Nom commercial : Vert Antique de Grèce clair (ou foncé), Verde Antico
Provenance : Hassanbali ou Omorfokhori, Thessalie, Grèce
Année d’utilisation : 1925-1962
Lieu d’observation à la Basilique : Transept nord, statue miraculeuse (22), piédestal, colonnes

Brèche verte dont la composition varie d’un marbre à une serpentinite calcareuse contenant de fragments anguleux
de marbre blanc et de serpentinite noire ou verte dans une matrice vert foncé ou vert clair. Localement, la roche
possède des zones bleutées ou rougeâtres. Elle est le résultat d’un remaniement des roches d’une nappe
ophiolitique au Crétacé supérieur (100 – 65 Ma).

Vert Cipolin Versilia ou Vert Cipolin

Nom commercial : Cipolin Antique, Cipolino Green
Provenance : Italie
Année d’utilisation : 1947-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Gérard (37), plancher

Marbre chloritique caractérisé par une alternance de bandes vert foncé et de bandes vert clair. Les bandes sont
parallèles ou déformées contenant occasionnellement des inclusions blanches de calcite. La variété originale a
été extraite en Grèce. Par la suite, elle a aussi été exploitée en Italie.

Vert des Alpes

Nom commercial : Verde Alpi, Verde Patrizia
Provenance : Vallée d’Aoste, Turin, Italie
Année d’utilisation : 1925-1947
Lieu d’observation à la Basilique : Transept sud, autel de Saint-François-d’Assise (17), tombeau

Serpentinite bréchique, d’âge Jurassique (205 –135 Ma), vert moyen à noir verdâtre contenant de nombreuses
veines blanches ou vert pâle.

Vert Forêt

Nom commercial : Verde Forest (Forest Green)
Provenance : Vallée ï  Aoste, Italie ?
Année d’utilisation : 1944-1947
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle de Saint-Gérard (37), colonnes à l’entrée

Serpentinite verte d’âge Jurassique (205 – 135 Ma).

Vert Saint-Denis

Nom commercial : Verde San Denis (Saint Denis Green)
Provenance : Vallée ï  Aoste, Italie
Année d’utilisation : 1944-1962
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, chapelle du Saint-Sacrement (36), palier

Serpentinite présentant un aspect bréchique, d’âge Jurassique (205 – 135 Ma), avec des blocs verts plus ou
moins sombres entourés de filons blancs ou vert clair. Plusieurs variétés de marbre vert ont été exploitées dans
les communes de Saint-Denis et de Châtillon.
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Vert St-Barthélémy

Nom commercial : Verde Barthelemy ?
Provenance : Vallée ï  Aoste, Italie ?
Année d’utilisation : 1959-1965
Lieu d’observation à la Basilique : Abside, déambulatoire (26), plancher, motif de papillons

Serpentinite verte d’âge Jurassique (205 – 135 Ma).

I-02 - Granit rouge # 2

Nom commercial : Vénus de Milot ?
Provenance : Saint-Ludger-de-Milot, Québec ?
Année d’utilisation : 1965
Lieu d’observation à la Basilique : Vestibule, chapelle du Calvaire (9), murs, panneaux

Granit rouge orangé à quartz gris bleuté.
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INVENTAIRE DES VARIÉTÉS DE PIERRE EN FONCTION DE
L’EMPLACEMENT DANS LA BASILIQUE
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Numéro Détail Pierre utilisée Année Commentaire Référence

1 Rosace Gris de Stratford 1928

Granit de Stanstead selon Baillargeon et Lebel et 
Ostiguy (1, p. 141; 5, p. 14). Sculptée par Gaudiose 
Plamondon de Saint-Samuel. 3

2 Perron Gris de Saint-Sébastien 1957-1958 1, p. 20, 33

3 Murs Gris de Saint-Sébastien 1924-1931
La pierre provient des carrières Lacombe & Dallaire et 
de Silver Granite à Saint-Sébastien au Québec (3). 1, p. 16-18

4 Frise des Apôtres Gris de Saint-Sébastien 1958 Sculptée par A. Marchetti. 1, p. 20, 26; 4

5 Façade - Statues Calcaire d'Indiana
1961-1962, 
1975-1976

Sculptées par Maurice Lord. Les anges du clocher ont 
été sculptées par Eugène Caron.

1, p. 21, 28; 5, 
p. 11

6
Porte centrale - Panneaux 
commémoratifs Calédonia 1976 ? 2 panneaux de chaque côté de la porte centrale. 4

6
Tympans extérieur et intérieur 
de la porte centrale Calcaire d'Indiana 1945-1947

Travaux de sculpture par Louis Parent assisté de Wilfrid 
Richard. Tympans intérieurs sculptés par Maurice Lord 
en 1963.

1, p. 19, 21, 
27; 4

7 Plinthes Noir Canadien 1965

Granit noir de Rivière-à-Pierre selon Baillargeon (1, p. 
36). Provient plutôt du Lac-Saint-Jean (carrière Saint-
Gédéon ou de Saint-Henri-de-Taillon. 3

8
Murs et colonnes, chapiteaux 
et bas-relief à l'entrée Calcaire de Saint-Marc 1965

La pierre provient de Saint-Marc-des-Carrières au 
Québec. Les chapiteaux sont sculptés par Clément Paré 
et Hunter et le bas-relief par Hunter.

1, p. 21, 36, 
39

9 Autel - Scène (statue) Blanc de Carrare 1965 6
9 Autel - Table Botticino 1965 6
9 Autel - Tombeau Botticino 1965 6
9 Colonnes Rouge Magnaboschi 1965 6 colonnes. 6

9
Colonnes - Chapiteaux et 
bases Blanc de Carrare 1965 6

9 Murs Calcaire de Saint-Marc 1965 6
9 Murs - Panneaux I-02 - Granit rouge # 2 1965 Granit rouge à quartz gris bleuté. 6

9 Palier - Contremarche Perlato 1965
Avec marbres Rouge Alicante foncé, Noir Belge, Vert St-
Barthélémy, Gris Bardiglio et Jaune de Sienne. 6

9 Plancher Perlato 1965 Marbre beige gris. 6
9 Plancher Vert St-Barthélémy 1965 6
9 Plancher Jaune de Sienne 1965 6
9 Plancher Noir Belge 1965 6
9 Plancher Rouge Alicante 1965 6
9 Plancher Gris Bardiglio 1965 6
9 Plancher Blanc de Carrare 1965 6
9 Plinthes Noir Canadien 1965 6

10 Bassin Blanc de Carrare 1965 1, p. 37; 6
10 Bassin - Pied Rouge Incarnat 1965 6
10 Colonnes Vert Cipolin 1965 6 colonnes. 6

10
Colonnes - Chapiteaux et 
écoinçons Blanc de Carrare 1965 6

10 Murs Calcaire de Saint-Marc 1965 6
10 Murs - Panneaux Gris Rosé 1965 Granit de Rivière-à-Pierre. 4

10 Plancher Perlato 1965
Avec marbres Blanc de Carrare, Vert St-Barthélémy, 
Gris Bardiglio et Jaune de Sienne Broccatello. 6

10 Plinthes Noir Canadien 1965 6

11 Arcs doubleaux Calcaire d'Indiana 1, p. 50
11 Chemin de la croix Calcaire d'Indiana 1955 Sculptés par Maurice Lord. 1, p. 73

11

Colonnes et piliers - 
Chapiteaux, écoinçons, 
corniche Calcaire d'Indiana

À partir de 
1949

Les chapiteaux et les écoinçons (1960) ont été sculptés 
à leurs extrémités supérieures par Maurice Lord. La 
corniche est au bas de la voûte centrale.

1, p. 20, 50-
51, 53

Vestibule - Chapelle du Calvaire

Triforium
En dessous de la voûte, il y a une bande de décoration architecturale formée par le triforium. Les 326 colonnettes du triforium sont en marbre aux couleurs variées (1, 
p. 48). Selon les archives de la Basilique, les variétés de marbre sont : Gris Repen, Jaune de Sienne, Jaune de Vérone, Rouge Antique, Rouge des Alpes, Rouge 
Stalatite, Vert des Alpes et Vert Forêt.
Nef centrale
De 1947 à 1954, on revêtit de pierre toute la surface intérieure des murs et des colonnes, soit 31 040 morceaux de pierre (1, p. 43). Il y a cinq nefs en tout (centrale, 2 
secondes, 2 bas-côté) construites entre 1953 et 1955 (1, p. 20, 45). La compagnie de Pierre de Taille Martineau de Montréal a fourni les matériaux. La nef centrale est 
bordée de 8 colonnes, de 6 piliers et de 2 demi-piliers (1, p. 43, 50).

Extérieur
En 1923, L. A. Bussières de Saint-Sébastien obtient le contrat de fourniture de pierre et F. X. Lambert exécute la pose de la pierre de 1924 à 1931. La frise des 
pèlerins et le tympan extérieure de la porte centrale ont été réalisés de 1945 à 1947 par Louis Parent assisté de Wilfrid Richard. La finition extérieure de la Basilique 
débute à l'automne 1957.

Vestibule
Les travaux de finition ont été réalisés en 1965 (1, p. 21).

Les travaux de finition auraient été réalisés en 1965 (1, p. 21, 38).

Vestibule - Chapelle Le Baptistère
Les travaux de finition auraient été réalisés en 1965 (1, p. 21, 37-38).



2 42 42 42 42 4

12 Chapiteaux (4) Calcaire d'Indiana 1965 Sculptés par Jean Pagé. 1, p. 68; 4
12 Niches - Statues - Socle Noir Canadien Granit noir d'Alma (carrière de Saint-Gédéon). 1, p. 69; 3
12 Niches - Statues (2) Blanc de Carrare Sculptées par De Rosa de Chiesa Nuova, Italie. 1, p. 69; 4

12 Portraits (4) Calcaire d'Indiana
Pierre fournie par la compagnie Deschambault de 
Montréal et réalisés par leurs sculpteurs. 1, p. 69; 4

12 Tympans (5) Calcaire d'Indiana Sculptés par Maurice Lord. 1, p. 66

13  Chapiteaux Calcaire d'Indiana 1965 Sculptés par L. Pagé.
1, p. 21, 74-
75; 4

14 Chapiteaux Calcaire d'Indiana 1950 ? Sculptés par Maurice Lord. 1, p.  78, 91
14 Écoinçons Calcaire d'Indiana 1950 ? Sculptés par Maurice Lord. 1, p.  78, 91

14 Murs Cordova (Travertone du Texas) 1950 1, p.  78
14 Statues-colonnes (4) Calcaire d'Indiana 1959 Sculptées par Maurice Lord. 1, p.  92

15 Autel Vert Forêt 1944 6
15 Autel - Table Noir Canadien 1944 Granit noir. 1, p.  94; 4
15 Crédence Noir Canadien 1944 Granit noir. 1, p.  94; 4
15 Dallage Noir Canadien 1944 6

15 Marches et contremarches Noir Belge 1944 Le marbre Noir Belge a aussi été utilisé sur le palier. 4

15 Murs Vert Fôret 1944

Marbre Vert Saint-Denis selon Baillargeon (1, p.  94). 
Marbre vert assez pâle d'Italie provenant d'un immense 
bloc trouvé à New York par la compagnie Canadienne 
de Carrelages. 6

15 Pilastres, palier Vert des Alpes 1944 En contrate avec le marbre Vert Forêt. 1, p.  94; 6
15 Plinthes Noir Canadien 1944 6

16 Décor Noir Canadien 1944 Granit noir poli d'Alma (carrière de Saint-Gédéon). 1, p.  95

16 Gradin Vert Saint-Denis 1944
Panneau de marbre Vert Forêt selon Baillargeon (1, p.  
96). 6

16 Gradin Noir Belge 1944 Bordure entourant le panneau principal. 1, p.  96; 6
16 Retable Vert Saint-Denis 1944 6

16 Scène (statue) Blanc de Carrare 1944
Placée sur l'autel. Sculptée par la maison  A. S. 
Henreaux de Querceta, Lucci, Italie. 1, p.  96; 4

16 Table Petit Granit Noir Belge 1944 Calcaire fossilifère. 1, p.  96; 6

16 Tombeau Vert Saint-Denis 1944 Marbre Vert Forêt selon Baillargeon (1, p.  96). 6

16 Tympan Calcaire d'Indiana 1964 Sculpté par Maurice Lord. 1, p.  21, 96; 4

17 Décor Noir Canadien 1944 Granit noir poli d'Alma (carrière de Saint-Gédéon). 1, p.  95
17 Palier Vert des Alpes 1944 Décoration de Noir Belge et de Blanc de Carrare. 4; 6

17 Scène (statue) Blanc de Carrare 1950
Placée sur l'autel. Sculptée par la maison  A. S. 
Henreaux de Querceta, Italie. 1, p.  96

17 Statue - Socle Vert des Alpes 1950 4
17 Table Petit Granit Noir Belge 1944 Calcaire fossilifère. 1, p.  96; 6
17 Tombeau Vert des Alpes 1944 Flanqué de deux colonnes en Noir Belge. 1, p.  96; 4; 6

17 Tympan Calcaire d'Indiana 1964 Sculpté par Maurice Lord. 1, p.  21, 96; 4

18 Contremarche Noir Belge 1962 1, p. 115
18 Marche Perlato 1962 Beige. 1, p. 115
18 Table Brèche Aurore Clair 1962 1, p. 115
18 Table - Chapiteaux Blanc de Carrare 1962 1, p. 115; 4
18 Table - Colonnettes Vert Saint-Denis 1962 32 colonnettes. 1, p. 116
18 Table - Colonnettes Onyx Rouge du Maroc 1962 40 colonnettes. 1, p. 116
18 Table - Soutien Vert Saint-Denis 1962 Blocs aux extrémités. 1, p. 115
18 Table - Soutien Brèche Aurore Clair 1962 1, p. 115

19 Ange Blanc de Carrare 1958 1, p. 116
19 Balustrades - Colonnes Vert Saint-Denis 1958 2 colonnes. 1, p. 116
19 Balustrades - Piliers Onyx Rouge du Maroc 1958 2 piliers. 1, p. 116
19 Chaire Blanc de Carrare 1958 1, p. 116

Chœur - Table de communion

La chapelle de la Sainte-Famille a été réalisée en 1945 (1, p. 19). Les travaux ont été faits par la Compagnie Canadienne de Carrelages.

Transept sud - Autel de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Transept sud - Autel de Saint-François-d'Assise

La finition du transept a été réalisée en 1950. On retrouve deux autels secondaires aux côtés de chacune des deux chapelles absidiales des extrémités du transept. 
Du côté sud, on trouve la chapelle de la Sainte-Famille réalisée en 1947 (1, p. 19), flanquée à gauche de l'autel de Saint-François-d'Assise et à droite de l'autel de 
Notre-Dame-des-Septs-Douleurs. Du côté nord, se trouve la chapelle de la Grande Relique, prolongée à gauche par l'autel du Curé-d'Ars et à droite, par celui des 
Saints-Martyrs-Canadiens (1, p. 45, 77, 94). 

Jubé et sous le jubé

Mise en place en 1958 par Aurelio Hernandez de l'Artisan Espagnol et Lucchesi de la maison Barsetti (1, p. 115).

Mies en place en 1958 par Aurelio Hernandez de l'Artisan Espagnol et Lucchesi de la maison Barsetti (1, p. 115).

Chœur - Chaire

Transept sud - Chapelle de la Sainte-Famille

Le jubé contient les orgues. Sous le jubé, on peut remarquer tout le travail décoratif sur le mur.

Bas-côtés

Transept
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20 Chapiteaux Calcaire d'Indiana 1950-1951 Sculptés par Maurice Lord.
1, p. 20, 105, 
110

20 Colonnes Calcaire d'Indiana 1947-1949

Travaux réalisés par la Compagnie de Pierre de Taille 
Martineau de Montréal. Joseph Danis dressa la taille de 
chaque pierre. 1, p. 105, 107

20 Contremarche Noir Belge 1962 1, p. 115
20 Marche Perlato 1962 Beige. 1, p. 115

20 Murs Cordova (Travertone du Texas) 1947-1949 1, p. 105

20 Pilastres - Écoinçons Calcaire d'Indiana 1950-1951 Sculptés par Maurice Lord.
1, p. 53, 105, 
110

20 Pourtour Noir Canadien 1947-1949 Granit noir. 1, p. 105; 4

20 Gradin Noir Canadien 1962 Granit noir d'Alma, poli à glace. 1, p. 112

20 Table Noir Canadien 1962
Granit noir selon Baillargeon (1, p. 21, 113). Le granit 
Rose de Guénette avait été choisi initialement. 4; 6

20 Plancher Perlato 1959 Marbre beige dominant. 2, p. 23
20 Ruban extérieur Noir Belge 1959 Carrés. 2, p. 23
20 Ruban extérieur Rouge Alicante 1959 Entourant les carrés. 2, p. 23
20 Tapis central Vert St-Barthélémy 1959 3 larges carrés en diagonale. 2, p. 21
20 Tapis central Jaune de Sienne pâle 1959 Filets entourant les carrés de Vert St-Barthélémy. 2, p. 21
20 Tapis central Gris Bardiglio 1959 Filets entourant les carrés de Vert St-Barthélémy. 2, p. 21
20 Tapis central Gris Bardiglio 1959 4 demi-pointes et 4 quarts de pointe. 2, p. 21-22

20 Tapis central Perlato 1959
Beige. Entre les carrés, les demi-pointes et les quarts de 
pointe. 2, p. 22

20 Tapis central Rouge Alicante 1959
Lisère bordant les 4 demi-pointes. Aussi appelée Rouge 
Portasanta 2, p. 21

20 Tapis central Jaune de Sienne pâle 1959 Écharpe arrondie bordant les demi-pointes. 2, p. 21-22
20 Tapis central - Bandes Rouge de Neuville foncé 1959 Longent le tapis central. 2, p. 22
20 Tapis central - Bandes Rouge Alicante 1959 Filets entourant les bandes. 2, p. 22
20 Tapis central - Cercles Vert St-Barthélémy 1959 Centre. 2, p. 22
20 Tapis central - Cercles Rouge Alicante 1959 Contre-bordures des cercles. 2, p. 22

21 Escalier - Contremarches Noir Belge 1959 2, p. 21
21 Escalier - Marches Perlato 1959 Beige. 2, p. 21
21 Plancher Rouge Alicante 1959 Panneaux. 2, p. 21
21 Plancher Jaune de Sienne pâle 1959 Filets entourant les panneaux de Rouge Alicante. 2, p. 21

21 Plancher Vert St-Barthélémy 1959 Bordures entourant les panneaux de Rouge Alicante. 2, p. 21
21 Plancher Rouge de Neuville foncé 1959 Bandes centrales verticales. 2, p. 21
21 Plancher Noir Belge 1959 Losange au centre. 2, p. 21
21 Plancher Gris Bardiglio Costa 1959 Bandes intérieures. 2, p. 21

21 Plancher Perlato 1959
Beige. Deux bandes continues. Marbre beige à paillettes 
brunes. 2, p. 21

22 Piédestal - Arches, statues Blanc de Carrare 1925-1929 Blanc très pur du marbre des statuaires. 1, p. 104
22 Piédestal - Balustrade Jaune de Sienne 1925-1929 1, p. 104

22 Piédestal - Balustrade - Base Portoro 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Colonnettes Blanc de Carrare 1925-1929 1, p. 104; 4
22 Piédestal - Colonnettes Vert Antique de Grèce 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Colonnettes Jaune de Vérone 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Contremarche Portoro 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Contremarche Breccia Serravezza 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Marche Vert des Alpes 1925-1929 1, p. 104
22 Piédestal - Panneaux Rose du Levant 1925-1929 Dissimulé derrière la balustrade. 1, p. 104

22 Statue - Colonne Onyx Italien 1925-1929 La colonne qui soutient la statue miraculeuse.
1, p. 104; 5, p. 
18

La statue miraculeuse a été mise en place en 1934. Le piédestal a ét réalisée par la  Maison Daprato entre 1925 et 1929 (1, p. 101).

Chœur - Bas-chœur

La décoration des dalles du chœur, réalisée en 1959, comprend trois éléments principaux : un tapis central qui se déploie depuis l'escalier conduisant au bas-chœur 
jusqu'au degrés de l'autel; deux bandes situées de l'un et de l'autre côté du tapis central; enfin un large ruban court devant les stalles et contourne les degrés de l'autel 
(2, p. 21).

Fait par la Maison Fabrico de Montréal en 1962 (1, p. 20).

Chœur - Plancher

Chœur
La finition du chœur a été réalisée par la Compagnie Collet Frères de Montréal de 1947 à 1949. La compagnie Martineau a fourni les matériaux (1, p. 20, 45, 105-
106). Le dôme du baldaquin est une création de la Maison Fabrico de Montréal et est constitué de 72 pierres et minéraux rapportés d'Europe par S. Henreaux. 
Fabriqué en 1962, il se compose de 6 malachites, 6 aventurines, 6 jaspes, 6 améthystes, 6 agates, 6 verts antiques de Grèce, 6 fleurs de pêche violettes, 6 noirs de 
Belgique, 6 porphyres rouges d'Égypte, 6 jaunes de Sienne, 6 onyx rouges du Maroc et 6 onyx blancs du Pakistan (1, p. 21, 112).

Chœur - Maître-autel

Transept nord - Statue miraculeuse
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23 Autel - Palier Rouge Stalatite 1947
Décoré d'ornements en marbre blanc (Cararre), jaune 
(Vérone) et noir (Belge). 1, p.  98; 6

23 Autel - Table Petit Granit Noir Belge 1947
Granit noir poli selon Baillargeon (1, p.  98). Avec Blanc 
de Cararre. 4; 6

23 Colonnes Onyx Pedrara 1947

L'onyx vient de la firme Merbès-Sprimont de Bruxelles. 
14 colonnes octogonales et 8 circulaires ont été tirées de 
deux blocs. 1, p.  98; 6

23 Colonnes Onyx Rouge de Maroc 1947 De la table de communion. 4; 6

23 Colonnes - Chapiteaux, bases Blanc de Carrare 1947 Sculptés par Leone Tommazi de Petresanta, Italie. 1, p.  98; 6
23 Corniche Blanc de Carrare 1947 6
23 Crédences Rouge Stalatite 1947 2 crédences. 1, p.  98
23 Mur Rouge Stalatite 1947 1, p.  98; 6
23 Panneaux gravés Rouge Stalatite 1947 2 panneaux gravés. 1, p.  98
23 Pilastres Onyx Vert du Brésil 1947 6 pilastres soutenant la table de l'autel. 1, p.  98; 6

23 Plancher Rouge Stalatite 1947

Dalles de marbre rouge séparées par des rectangles de 
marbre noir (Belge). Marbres blanc (Cararre) et jaune 
(Vérone) aussi. 1, p.  98; 4; 6

23 Plaques murales Onyx Rouge du Maroc 1947 Entre les fenêtres et le radiateur. 1, p.  98; 6
23 Plinthe Petit Granit Noir Belge 1947 6
23 Table de communion Rouge Stalatite 1947 1, p.  99; 6

23 Triptyque Blanc de Carrare statuaire 1947
Sculptée par Leone Tommazi de Petresanta, Italie. La 
robe de la Vierge est sertie de lapis-lazuli. 1, p.  97; 4; 6

23
Triptyque - Statue de Sainte-
Anne - Robe Rouge Bellantico 1947

Sculptée par Leone Tommazi de Petresanta, Italie. La 
robe de la Vierge est sertie de lapis-lazuli. La figure est 
en Blanc de Cararre, le manteau en Jaune de Sienne et 
en Vert Saint-Denis. 1, p.  97; 6

24 Palier Rouge Stalatite 6
24 Statue - Piédestal Rouge Stalatite 1, p.  101; 6
24 Table Petit Granit Noir Belge Le dessous de la table est en Rouge Stalatite. 1, p.  101; 6
24 Tombeau Onyx Rouge du Maroc 1, p.  101; 6
24 Tombeau - Base Noir Belge 1, p.  101; 6
24 Tympan Calcaire d'Indiana 1964 Sculpté par Maurice Lord. 1, p.  21, 101

25 Palier Rouge des Alpes 6
25 Palier Rouge Stalatite 6
25 Retable Rouge Stalatite 6
25 Statue Blanc de Carrare 1, p.  101; 4
25 Statue - Socle Rouge des Alpes Rouge Antique selon Baillargeon (1, p.  101). 4
25 Table Petit Granit Noir Belge Le dessous de la table est en Rouge Stalatite. 1, p.  101; 6
25 Tombeau Onyx Rouge du Maroc Deux plaques. 1, p.  101; 6
25 Tombeau - Pilastres Rouge Stalatite 1, p.  101
25 Tympan Calcaire d'Indiana 1964 Sculpté par Maurice Lord. 1, p. 21, 101

26
Chapelles - Entrée - 
Chapiteaux Calcaire d'Indiana Entre les arcs et les colonnes. 1, p. 138

26 Colonnes - Base Noir Canadien Granit noir poli. 1, p. 138; 4
26 Plancher Perlato 1959 Marbre beige dominant. 2, p. 23
26 Plancher Noir Belge 1959 Délimite l'allée. 2, p. 23

26 Plancher - Motif de papillons Vert St-Barthélémy 1959 Motif décoratif principal. 2, p. 23

26 Plancher - Motif de papillons Jaune de Sienne pâle 1959
Lisière intérieure entourant le motif de papillons de 
Marbre Vert St-Barthélémy. 2, p. 23

26 Plancher - Motif de papillons Vert Cipolin 1959
Lisière extérieure entourant le motif de papillons de 
Marbre Vert St-Barthélémy. 2, p. 23

26 Plinthe Noir Canadien Granit noir poli. 1, p. 138; 4

27 Autel - Contremarche Noir Silvertone 1947 1, p. 122; 6
27 Autel - Palier Vert Forêt 1947 6

27 Autel - Palier Jaune de Vérone 1947

3 variétés de marbre (Blanc de Carrare et Noir 
Silvertone). Jaune de Sienne selon Baillargeon (1, p. 
122). 6

27 Autel - Retable Jaune de Vérone 1947 Jaune de Sienne selon Baillargeon (1, p. 122). 6
27 Autel - Statue Blanc de Carrare 1947 Faite dans les ateliers S. Henreaux, Italie. 1, p. 122; 4
27 Autel - Table Noir Canadien 1947 Granit noir poli. 1, p. 122; 4

27 Autel - Tombeau Onyx Vert du Brésil 1947
Un grand panneau entouré de Jaune de Vérone. Jaune 
de Sienne selon Baillargeon (1, p. 122). 6

27 Colonnes Vert des Alpes 1947 6

Transept nord - Chapelle de la Grande Relique
La chapelle de la Grande Relique a été réalisée en 1947 (1, p. 19). Les travaux ont été faits par la Compagnie Canadienne de Carrelages (1, p. 97).

Transept nord - Autel de Saint-Curé d'Ars

Transept nord - Autel des Saints-Martyrs Canadiens

La chapelle a été construite en 1947 (1, p. 19, 122).

Abside - Déambulatoire
De 1947 à 1949, la compagnie Martineau a fourni les matériaux et la finition des chapiteaux a été réalisée par la Compagnie Collet Frères de Montréal (1, p. 20, 45 et 
136). En 1959, tous les ouvrages du plancher ont été confiés à l'Artisan Espagnol de Québec et aux Ateliers Barsetti & Frères d'Orsainville, affiliés à Menchini Guido & 
Frères de Quercetta, Lucca, Italie (1, p. 21, 65).

Abside - Chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori
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28 Autel - Plinthe Petit Granit Noir Belge 1950-1951 6
28 Autel - Table Petit Granit Noir Belge 1950-1951 1, p. 124; 6
28 Autel - Tombeau Blanc de Carrare 1950-1951 1, p. 124

28 Cache-radiateur Blanc de Carrare 1950-1951 Le dessus et le dessous sont en Petit Granit Noir Belge 1, p. 125; 6

28 Colonnes Jaune de Sienne 1950-1951
Du côté du déambulatoire et du côté transept intérieur 
(?). 1, p. 125; 6

28 Colonnes Rouge Antique 1950-1951 Du côté du transept extérieur. 6

28 Plancher Gris Arni 1950-1951

Enjolivé de marbres noir (Belge), blanc (Carrare), jaune 
(Vérone) et rouge (Bellantico). Gris Bardiglio selon 
Baillargeon (1, p. 124) 6

28 Plancher - Lys Jaune de Vérone 1950-1951 1, p. 124
28 Plinthes Noir Canadien 1950-1951 4

29 Autel - Palier Vert Forêt 1947 Vert Saint-Denis selon Baillargeon (1, p. 126). 6
29 Autel - Palier Jaune de Vérone 1947 Aussi sur le plancher. Insertion entre le Vert Forêt. 1, p. 126; 6
29 Autel - Table Noir Canadien 1947 Petit Granit Noir Belge selon Baillargeon (1, p. 126) 4

29 Autel - Tombeau Vert Forêt 1947
Orné d'un grand rectangle de marbre jaune (Vérone). 
Vert Saint-Denis selon Baillargeon (1, p. 126). 4

29 Colonnes Vert Forêt 1947

Deux colonnes à l'entrée. On mentionne deux variétés 
de marbre vert pour les colonnes dans Baillargeon (1, p. 
127) 6

29 Corniche Cordova (Cream) 1947 En Blanc de Carrare selon Baillargeon (1, p. 127) 4

29 Murs Vert Forêt 1947
Deux grands panneaux sous les fenêtres et décoration. 
Vert Saint-Denis selon Baillargeon (1, p. 127). 6

29 Murs Jaune de Vérone 1947 Avec des séparations de Vert Forêt. 1, p. 127; 6
29 Plancher Noir Belge 1947 1, p. 126

29 Plancher Jaune de Vérone 1947
Entourant le Vert Forêt à l'entrée. Jaune de Sienne selon 
Baillargeon (1, p. 126). 6

29 Plancher Vert Forêt 1947 Vert Saint-Denis selon Baillargeon (1, p. 126). 6
29 Plancher Gris de Missisquoi 1947 Avec Noir Belge. 6

30 Autel - Palier Gris Pâle Argentin
Marbre rouge et gris dans un large cadre de Noir Belge 
(1, p. 128). 6

30 Autel - Palier Fleur de Pêcher
Marbre rouge et gris dans un large cadre de Noir Belge 
(1, p. 128). 6

30 Autel - Table Granit rouge de Dolbeau Granit canadien rosé, poli à glace (1, p. 128). 6
30 Autel - Tombeau Granit rouge de Dolbeau Marbre rouge selon Baillargeon (1, p. 128). 6
30 Chapiteaux Calcaire d'Indiana Bases aussi ? 1, p. 129
30 Colonnes Rouge Antique 1, p. 129, 6
30 Corniche Cordova (Cream) En marbre blanc. 6

30 Murs Gris Pâle Argentin
Dix panneaux de marbre gris séparés de filets de marbre 
découpés en carrés blancs (Carrare) et noirs (Belge). 1, p. 128; 6

30 Plancher Gris Pâle Argentin
Marbre gris avec des pointes de Noir Belge, Fleur de 
Pêcher (fleuri et uni) et Rouge Royal. 1, p. 127; 6

30 Statue - Socle Granit rouge de Dolbeau 1, p. 128; 6

31 Autel - Retable Jaune de Sienne 1947 1, p. 129; 6
31 Autel - Table Petit Granit Noir Belge 1947 Granit noir selon Baillargeon (1, p. 129) 6
31 Autel - Tombeau Blanc de Carrare 1947 Base faite de Noir Belge. 1, p. 129; 6
31 Colonnes Jaune de Sienne 1947 À l'entrée. 6
31 Contremarche Rouge de Neuville foncé 1947 1, p. 129; 4
31 Corniche Cordova (Cream) 1947 Marbre blanc. 1, p. 130; 6
31 Crédence Petit Granit Noir Belge 1947 2 crédences avec base de Blanc de Carrare. 4
31 Murs Botticino 1947 Marbre blanchâtre avec Petit Granit Noir Belge. 1, p. 129; 6

31 Palier Gris Repen 1947

Marbre gris avec ornementation de marbres rouge 
(Antique), noir (Belge), jaune (Sienne) et blanc (Carrare). 
Gris du Tennessee selon Baillargeon (1, p. 129). 6

31 Plancher Gris Repen 1947

Marbre gris avec ornementation de marbres rouge 
(Antique), noir (Belge), jaune (Sienne) et blanc (Carrare). 
Gris du Tennessee selon Baillargeon (1, p. 129). 6

31 Plancher Rouge Levanto 1947 Près de l'entrée. 4
31 Statue -Socle Blanc de Carrare 1947 1, p. 129

Les travaux sur la chapelle ont été réalisés en 1950 et 1951 par la compagnie Canadienne de Carrelages. Les travaux ont été confiés à la maison S. Henreaux de 
Querceta, Italie (1, p. 20, 123).

Abside - Chapelle de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Abside - Chapelle de Saint-Joseph
Les travaux de finition ont été exécutés par la compagnie Canadienne de Carrelages de Montréal (1, p. 19, 129).

Abside - Chapelle de Saint-Benoît

Abside - Chapelle de Saint-Patrice
En 1947, les travaux ont été exécutés par la maison Carli-Petrucci de Montréal (1, p. 19, 126).

En 1947, les travaux ont été confiés à la maison S. Henreaux de Querceta, Italie et ceux de finition à la compagnie Canadienne de Carrelages (1, p. 19, 129).
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32 Colonnes Vert Forêt Première arcature. 1, p. 139; 6
32 Colonnes Rouge Antique Deuxième arcature. 1, p. 138; 6

32 Vestibule - Murs Tyndall
Pierre du Manitoba. Matériau initialement prévu pour la 
finition de l'ensemble de l'église. 1, p. 139; 4

33 Autel - Palier Rouge Jaspé 1945 Marbre rouge de teinte rose pêche. 1, p. 130; 6

33 Autel - Table et crédences (2) Noir Canadien 1945
Poli à glace. Petit Granit Noir Belge selon Baillargeon (1, 
p. 131). Aussi Noir Silvertone. 6

33 Autel - Tombeau Rouge Jaspé 1945 Marbre rouge. 1, p. 130; 6
33 Colonnes Rouge Antique 1945 À l'entrée. 1, p. 132
33 Corniche Cordova (Cream) 1945 Marbre blanc. 1, p. 130; 6
33 Murs Biegenelle 1945 1, p. 130; 6
33 Pilastres Rouge Jaspé 1945 4 pilastres et 2 demi-pilastres. Marbre rouge. 1, p. 130; 4

33 Plancher Gris Prateato 1945

Marbre gris avec plusieurs bandes décoratives de 
marbres de couleurs variées (Rouge Jaspé, Noir 
Silvertone, Blanc de Carrare). 1, p. 130; 6

33 Plinthes Noir Canadien 1945 6

33 Statue Blanc de Carrare 1945
Fait par le sculpteur Ciochetti, de Rome, Italie. Marbre 
blanc. 1, p. 130; 4

33 Statue - Socle Rouge Jaspé 1945
Fait par le sculpteur Ciochetti, de Rome, Italie. Marbre 
rouge. 1, p. 130; 4

34 Autel - Palier Gris Repen 1947
Avec Jaune de Vérone et Rouge Levanto. Gris du 
Tennessee selon Baillargeon (1, p. 132). 4; 6

34 Autel - Table Rouge Antique 1947 Sous la table. 1, p. 132; 6
34 Autel - Table et crédence Portoro 1947 Marbre noir et or. 1, p. 132; 6
34 Autel - Tombeau Rouge Antique 1947 1, p. 132; 6

34 Autel - Tombeau - Colonnes Jaune de Vérone 1947 Base en Portoro. 1, p. 132; 6

34 Colonnes Jaune de Sienne 1947
À l'entrée, Jaune de Véronne selon Baillargeon (1, p. 
133). 4

34 Corniche Cordova (Cream) 1947 Calcaire beige. 1, p. 132; 6
34 Murs Travertine 1947 1, p. 132; 6
34 Plancher Gris Repen 1947 Gris du Tennessee selon Baillargeon (1, p. 132). 6
34 Plancher - Décoration Noir Belge 1947 1, p. 132; 6
34 Plancher - Décoration Rouge Levanto 1947 1, p. 132; 6
34 Plancher - Décoration Jaune de Vérone 1947 1, p. 132; 6
34 Plancher - Décoration Rouge Antique 1947 6
34 Plancher - Décoration Perlato 1947 4
34 Plinthes Noir Belge 1947 4

34 Statue
Plusieurs marbres de 
différentes couleurs 1947

Blanc de Carrare, Jaune de Vérone, Vert Cipolin et 
Rouge Stalatite. 1, p. 132; 4

34 Statue - Socle Jaune de Vérone 1947 1, p. 132

35 Autel - Contremarche Rouge Antique 1947 Marbre rouge. 1, p. 133; 4
35 Autel - Palier Rouge Antique 1947 Avec une bordure de Noir Belge. 1, p. 133; 4
35 Autel - Palier Gris de Missisquoi 1947 Marbre Gris Canadien. 1, p. 133; 4
35 Autel - Pilastres Gris de Missisquoi 1947 Marbre gris. 1, p. 133; 4
35 Autel - Table Noir Canadien 1947 Granit noir d'Alma. 1, p. 133; 4
35 Autel - Tombeau Rouge Antique 1947 1, p. 133; 4

35 Autel - Triptyque Marbre polychrome 1947

Travaux confiés au sculpteur Cova par la maison S. 
Henreaux de Querceta, Italie. Blanc de Carrare et Jaune 
de Vérone. 1, p. 133; 4

35 Colonnes Rouge des Alpes 1947 À l'entrée. 1, p. 134; 6
35 Corniche Cordova (Cream) 1947 Pierre blanchâtre. Sculptée par Maurice Lord. 1, p. 134; 4
35 Crédence et plinthes Noir Canadien 1947 Base de la crédence en Cordova (Cream). 4
35 Murs Gris de Missisquoi 1947 1, p. 134; 6

35 Murs Rouge Antique 1947
Bandes de Rouge Antique séparant les panneaux de 
Gris de Missisquoi. 1, p. 134; 6

35 Plancher Gris de Missisquoi 1947 Marbre Gris Canadien. Avec Noir Belge. 1, p. 133; 6
35 Plancher Rouge Antique 1947 1, p. 133
35 Plancher Rouge Levanto 1947 À l'entrée. Contour de Gris de Missisquoi. 4
35 Sol Vert Forêt 1947 6

Abside - Chapelle de Saint-Joachim
Travaux réalisés par la compagnie Terrazo, Mosaïques et Tuiles inc. de Québec en 1947 (1, p. 19, 132).

Abside - Chapelle de Saint-Jean, le Baptiste
Les travaux de finition ont été exécutés par la compagnie Canadienne de Carrelages de Montréal en 1947 (1, p. 19, 133).

Abside - Chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle
Les travaux de finition ont été exécutés par la compagnie Canadienne de Carrelages de Montréal en 1945 (1, p. 19, 130).

Abside - Sacristie

La sacristie est située entre les chapelles de Saint-Benoît et de Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle (1, p. 138). L'escalier en vrille a été construite en 1942 (1, p. 19).
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36 Autel - Palier Rouge Antique 1947
Marbre rouge avec panneaux rond et carré de Jaune de 
Vérone. 1, p. 135; 6

36
Autel - Palier et 
contremarches Gris Arni 1947

Les plinthes de l'autel sont en Noir Belge. Gris Bardiglio 
selon Baillargeon (1, p. 135). 6

36 Autel - Tables Petit Granit Noir Belge 1947 1, p. 135; 6
36 Autel - Tombeau Gris Arni 1947 Marbre blanc selon Baillargeon (1, p. 135). 6
36 Cache radiateur - devant Gris Arni 1947 Petit Granit Noir Belge au dessus. 6

36 Colonnes Rouge Antique 1947
Du côté du déambulatoire et dans la chapelle en face du 
transept. 1, p. 134; 6

36 Colonnes Rouge Stalatite 1947 Du côté du transept extérieur. 1, p. 134; 6
36 Colonnes Vert Forêt 1947 Colonnes de 9 pouces. 4
36 Murs Calcaire d'Indiana 1947 4
36 Murs - Arcs Calcaire d'Indiana 1947 1, p. 135
36 Palier Vert Saint-Denis 1947 Avec Blanc de Cararre et Noir Belge. 6
36 Plancher Rouge Antique 1947 Marbre rouge. 1, p. 135; 6
36 Plancher Gris Arni 1947 Gris Bardiglio selon Baillargeon (1, p. 135). 6

37 Autel - Palier Vert Forêt 1947
Panneaux séparés par de petits panneaux de Lunel et 
autres marbres (Blanc de Cararre, Rouge Royal). 1, p. 136; 6

37 Autel - Palier Noir Silvertone 1947 Entourant les panneaux de marbre vert. 1, p. 136; 6
37 Autel - Pilastres Vert Saint-Denis 1947 4 pilastres. 1, p. 137
37 Autel - Retable Vert Cipolin Versilia 1947 1, p. 137; 6
37 Autel - Table Noir Canadien 1947 Granit noir. 1, p. 137; 6
37 Autel - Tombeau Vert Cipolin Versilia 1947 Panneaux. 1, p. 137; 6
37 Colonnes Vert Forêt 1947 À l'entrée. 1, p. 137; 6
37 Corniche Cordova (Cream) 1947 6

37 Murs Cordova (Travertone du Texas) 1947 6
37 Plancher Vert Cipolin Versilia 1947 Avec Rouge Royal et Noir Silvertone. 6
37 Plinthes Noir Canadien 1947 6
37 Statue Blanc de Carrare 1947 4

6. Archives de la Basilique

1. Baillargeon, S., 2000. Votre visite au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Imprimerie H.L.N., 175 pages.
Références :

Les travaux de marbre ont été confiés à la maison S. Henreaux de Querceta, Italie et les travaux de finition ont été faits par la compagnie Canadienne de Carrelages 
de Montréal en 1947 (1, p. 19, 134).

Abside - Chapelle de Saint-Gérard
En 1947, les travaux de marbre ont été confiés à la maison S. Henreaux de Querceta, Italie et les travaux de finition ont été exécutés par la compagnie Canadienne de 
Carrelages de Montréal (1, p. 19, 136).

2. Proulx, L. Le pavement de la Basilique Sainte Anne. 24 pages.

4. Nom de variété proposé par les auteurs.
3. Maurice, O., 1955. Type et provenance de la pierre utilisée dans la construction d'édifices au Canada. MRNF, GM 48890, 545 pages.

5. Lebel, J. M., Ostiguy B., 1999. Sainte-Anne-de-Beaupré un rayonnement. Les Éditions du Chien Rouge. 49 pages.

Abside - Chapelle du Saint-Sacrement
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Blanc de Carrare

Breccia Serravezza

Botticino

Brèche Aurore Clair Calcaire de Saint-Marc

Cordova (Travertone du Texas) Fleur de Pêcher

Biegenelle

Calcaire d’Indiana Calédonia Cordova (Cream)

Granite Rouge de Dolbeau

VARIÉTÉS DE PIERRE UTILISÉES
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Gris Rosé

Lunel

Jaune de VéroneJaune de Sienne

Noir Belge

Gris de Saint-SébastienGris de Missisquoi

Gris RepenGris Pâle Argentin

Gris Arni

Gris Prateato

Noir Canadien
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Petit Granit Noir Belge

Rouge AlicantePortoro

Onyx PedraraOnyx Italien Onyx Rouge du Maroc

PerlatoOnyx Vert du Brésil

Rouge Antique

Rose du Levant

Rouge Bellantico Rouge de Neuville foncé
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Rouge des Alpes

Rouge Levanto

TravertineRouge Stalatite Tyndall

Vert CipolinVert Antique de Grèce

Rouge Incarnat Rouge Jaspé

Rouge Magnaboschi Rouge Royal

Vert des Alpes
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Vert Saint-DenisVert Forêt

I-02 - Granit rouge # 2

Vert St-Barthélémy

VARIÉTÉ INCONNUE



1

4 4

6
3

2

5 5
5

5

8 8

8 7

9 10

19

14

13

20

21

22

18

37
36

17

16

15

25

24

23

35

34
33

32
31

30

29

28

26
27

11    et    12

Figures extraites et modifiées du guide « Votre visite au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré ».

Rosace
Perron
Murs
Frise des Apôtres
Façade - Statues
Tympans extérieur et intérieur
de la porte centrale

Plinthes
Murs et colonnes, chapiteaux
et bas-relief à l'entrée
Chapelle du Calvaire
Baptistère

Nef centrale
Sous le jubé
Bas-côtés
Transept
Chapelle de la Sainte-Famille
Autel de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Autel de Saint-François-d'Assise
Table de communion
Chaire
Chœur
Bas-chœur
Statue miraculeuse
Chapelle de la Grande Relique
Autel de Saint-Curé d'Ars
Autel des Saints-Martyrs Canadiens
Déambulatoire
Chapelle de Saint-Alphonse-de-Liguori
Chapelle de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Chapelle de Saint-Patrice
Chapelle de Saint-Joseph
Chapelle de Saint-Benoît
Sacristie
Chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle
Chapelle de Saint-Joachim
Chapelle de Saint-Jean, le Baptiste
Chapelle du Saint-Sacrement
Chapelle de Saint-Gérard

Lieux d’observation

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37




